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1. Informacje dotyczące badań 

Producent wyrobu: WŁODAR TRADE Wiesław Włodarczyk. Spółka. Jawna  
ul. Gminna 42 
42-200 Częstochowa 

  

Data rozpoczęcia badań: 22.02.2023 

Data zakończenia badań: 04.04.2023 

 

Miejsce wykonania badań: 

laboratorium LZK , w lokalizacji: Warszawa, ul. Filtrowa 1. 

2. Wyrób 

Wyrób: cement powszechnego użytku 

Deklarowany zakres stosowania:  

 

 

 

 

Inne informacje o wyrobie: 

 

wyrób stosowany jako składnik do betonu, zaprawy, zaczynu 

i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji 

wyrobów budowlanych (informacje uzyskane na podstawie 

dokumentacji technicznej pobranej ze strony 

www.wlodartrade.pl w dniu: 01-12-2022) 

dokument odniesienia dla wyrobu: PN-EN 197-5:2021-07 

3. Obiekt badań, próbka 

Próbka została przyjęta do Laboratorium LZK w dniu 17.02.2023. Do czasu rozpoczęcia badań była 

przechowywana w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 23 ± 5°C. 

3.1. Informacje dostarczone przez Zamawiającego 

Pochodzenie próbki: 

Szczegółowe informacje na temat próbki znajdują się w Protokole pobrania próbek do badań nr ZC-

7896/15.02.2023, załączonym do raportu.  

3.2. Informacje uzyskane na podstawie oględzin w Laboratorium 

Pochodzenie próbki: zgodnie z Protokołem pobrania próbek do badań nr ZC-7896/15.02.2023 

 (nr partii z dnia 15.02.2023) 

Procedura pobrania: PN-EN 196-7:2009 

Pobieranie próbek jest poza zakresem akredytacji laboratorium. 
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Przyjęcie obiektu badań do laboratorium: 

Data: 17.02.2023 

Protokół przyjęcia: LZK01-00660/23/Z00NZK 

 

Stan obiektu badań: 

Dostarczono próbkę w stanie i ilości odpowiedniej do wykonania badań.  

 

4. Wyniki badań 

Wyniki badań zamieszczono w Tabelach 1÷3. 

4.1. Badanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie  

 

4.1.1. Metoda badawcza 

PN-EN 196-1:2016-07 – Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

Realizacja badania, warunki środowiskowe oraz dokładność stosowanych urządzeń pomiarowych jest 

zgodna z wymaganiami ww. normy 

4.1.2. Wyniki 

Tabela 1. Wyniki badań wytrzymałości na zginanie i ściskanie cementu portlandzkiego 
wieloskładnikowego CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R  

Lp. Cecha badania Wyniki badań 
Wymagania  

zgodnie z PN-EN 197-1:2011 

1. 

Wytrzymałość na zginanie,  [MPa]   

po 2 dniach 3,2  0,5 Brak wymagań 

po 28 dniach 7,0  0,5  

2. 

Wytrzymałość na ściskanie,  [MPa]   

po 2 dniach 13,5  0,5  10,0 

po 28 dniach 40,8  2,0  32,5 i  52,5 

 

4.2. Badanie czasów wiązania i stałości objętości 

 

4.2.1. Metoda badawcza 

PN-EN 196-3:2016-12 – Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości 

Realizacja badania, warunki środowiskowe oraz dokładność stosowanych urządzeń pomiarowych jest 

zgodna z wymaganiami ww. normy. 
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4.2.2. Wyniki 

Tabela 2. Wyniki badań czasów wiązania i stałości objętości cementu portlandzkiego 
wieloskładnikowego CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R  

Lp. Cecha badania Wyniki badań 
Wymagania  

zgodnie z PN-EN 197-1:2011 

1. 

Czas wiązania, [min.]   

początek 280  5  75 

koniec 420  15 Brak wymagań 
Woda dla konsystencji normowej, 
[%] 

29,5  1,5 Brak wymagań 

2. Stałość objętości, [mm] 1  1  10 

 

4.3. Badanie zawartości siarczanów i chlorków 

 

4.3.1. Metoda badawcza 

PN-EN 196-2:2013-11 – Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu 

Realizacja badania, warunki środowiskowe oraz dokładność stosowanych urządzeń pomiarowych jest 

zgodna z wymaganiami ww. normy. 

 

4.3.2. Wyniki 

Tabela 3. Wyniki badań zawartości siarczanów i chlorków cementu portlandzkiego wieloskładnikowego 
CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R  

Lp. Cecha badania Wyniki badań 
Wymagania  

zgodnie z PN-EN 197-5:2021-07 

1 Zawartość siarczanów (SO3), [%] 2,24  0,08  4,0 

2 Zawartość chlorków, [%] 0,031  0,006  0,10 

 

5. Ocena zgodności wyników badań z kryteriami 

Niepewności pomiaru U podano przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności około 0,95. 

Niepewność została określona na podstawie dostępnych danych obejmujących dokładność 

zastosowanego systemu pomiarowego oraz odchylenie standardowe historycznych wyników. Tak 

oszacowana niepewność zawiera również składową związaną z niejednorodnością badanego rodzaju 

próbki. 

6. Zastrzeżenia 

Laboratorium Badawcze oświadcza, że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.  

Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie może być powielany inaczej, jak tylko 

w całości. 
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Raport z badań nie zastępuje dokumentów wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i 

udostępnianiu wyrobów budowlanych. 

Niniejszy raport został wydany w formie elektronicznej, z kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi osób odpowiedzialnych. Wydruk niniejszego raportu nie jest oryginalnym 

dokumentem. 

7. Załączniki 

Protokół pobrania próbek do badań Nr ZC-7896/15.02.2023 

 

 

Odpowiedzialny/a za badania 

 

podpis cyfrowy 

Autoryzujący/a raport 

 

podpis cyfrowy 

 Kierownik Laboratorium LZK 

 

podpis cyfrowy 

KONIEC RAPORTU 
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