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Sprawozdanie z badann Nr OL022/2023/003 z dnia 20-06-2023

1. Zleceniodawca/adres: Wiodar Trade Wiestaw Wiodarczyk Spaétka Jawna, ul. Gminna 42, 42-200 Czestochowa

2.  Podstawa formalna: umowa nr 4L0003I3 z dnia 10.03.2023 r. (Nr ksiegowy: 4L0003I3 / Nr sprawy: 01.5212.27.2023)
3. Obiekt badan/opis:
. : i Nr problﬁ w LIMM-S'- ' Ozéak&vﬁame -prébkl pr;ez Kilé[‘lt-’:l U

Oznakowanie probki ’ ’ T : ~ —— o R
LL/23/1551 | Cement wieloskiadnikowy CEM I1/C-M (V-LL) 32,5R

Rodzaj probki Probka cementu cement CEM II/C-M (V-LL) 32,5R

Cel bédaﬁ * Badania pod katem spetnienia wymagan PN-EN 197-5:2021-07
Prébke pobraf (w dniu) ¥ Zleceniodawca (w dniu 22.05.2023)
Miejsce/punkt pobrania * Wiodar Trade, ul. Gminna 42, 42-200 Czestochowa

Metoda pobrania (status metody) * Brak danych

Data i nr protokotu pobrania * &
Probke dostarczyt (w dniu) Firma kurierska DPD - przesytka nr 0000023647065JC (w dniu 25.05.2023)

. 25 kg — ilos¢ wystarczajgca do wykonania wszystkich badan (worek papierowo-foliowy,
. oryginalnie zapakowany produkt)

Wielkos¢ probki (opakowanie)

étaﬁ probki w chwili przyjecia bez zastrzezen
dot. zlecenia z dnia 22.05.2023 r.

Inne dane *

*! dane uzyskane od Zleceniodawcy

4. Data/termin wykonania badan: 12.06.2023 — 15.06.2023
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Wyniki badan odnoszg sig wylgcznie do badanych probek.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium moze byé powielane tylko w catosci.
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5.  Wyniki badan:

|

Nr probkl w LIMlMS LU23/1551 (Nru Klienta - ) % ‘g
e e =y N
Badana wlasciwosé | Metoda badari x{:;iaﬁﬂ% § , g
»  Udzial skladnikéw w cemencie - - - o
.. Czesci nie';ozpuszczalne w EDTA (a) T ! 27,46 £0,76
'é Czesci nierozpuszczalne w HNOz (b) | CEN TR 196-4:2007 ¥ 2574021
g Roznica(a-b) i 172
[} A . i
; Zawarto$¢ siarczanow (S0O3) ' PN-EN 196.2:2013-11 & - 2,19+0,17 |
> _ﬂZawartosc dwutlenku wegla (COz) - 4,70 129-‘” % > M
2 Regulator czasu wigzania i 3,50 £ 0,27
-§ Sktadnik weglanowy § 9,40 + 0,82
‘ 3‘-:; Skfadnik zawierajacy dwutlenek krzemu | CENTR 196-4:2007 ¥ 27,03 +£0,22
8 | Skiadnik zawierajgcy zuzel wielkopiecowy : 1,81 £ 0,03
£ Zawartosc Kiinkieru | 58,26+1,04
: % = Udziat skfadnikéw w cemencie me zaw1erajqcym regulatora czasu wmzama
: f wspo}c:zynnlk przeliczeniowy i 1,04
E ‘Sktadnik weglanowy ! 9,74 £0,85 ' i
@ Skladnik zawierajacy dwutlenek kizemu | CENTR196-4:2007® 2801022 | %  IM
- Sk%admk zawnerajacy zuzel WIelkoplecowy | 1,87 £ 0,03 '
i Zawartosc kllnkleru o 60,38 £ 1,06

1) A — metoda objeta zakresem akredytacji nr AB 054
2) niepewnos¢ rozszerzona okreslona dla wspdiczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufnosci p=95% (nie zawiera skiadowej pobierania probek)

Autoryzowat elektronicznie w systemie CS-17 LIMS:
IM — Irena Mylek (Specjalista w pionie wsparcia), podpis: M‘%/IM
(

6. Uwagi: Laboratorium przechowuje otrzymang probke przez okres 4 miesiecy od daty jej dostarczenia.
Kazdej z zainteresowanych Stron przystuguje prawo ziozenia skargi na dziatalnos¢ laboratorium. Skargi prosimy

sktadac¢ pisemnie na adres laboratorium.

7. Zalgczniki: brak

Koniec sprawozdania

Sporzadzit: Zatwierdzit:
p.o. Lider Grupy Badawczej

Specijalista.vw pionie wsparcia s :
) Inzynieria Materiatowa
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Wyniki badan odnosza sie wytacznie do badanych prébek.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium moze byé powielane tylko w catosci.



