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Badania naukowe | Akredytowany Zespét Laboratoriow | Jednostka notyfikowana nr 1488 | Hernens s,
Czlonek EOTA | Certyfikowane systemy zarzadzania iSO 9001, 150 27001

Zaktad Konstrukcji Warszawa, 15.11.2022
Budowlanych, Geotechniki i
Betonu
Kierownik Zakfadu i Laboratorium
Sekretariat ul, Filtrowa 1 WLODAR TRADE WIESLAW
tel.: 22 5796 165; 22 5796 435 WLODARCZYK SP6LKA JAWNA

fax: 22 5796 189 e-mail: konstrukcje@itb.pl

tel.: 22 5796 125 e-mail: beton@itb.pi ul. Gminna 42

42-200 Czestochowa

Sekretariat ul. Ksawerdw 21
tel.: 22 5664 291; e-mail: geotechnika@itb.pl
Filia w Katowicach
40-153 Katowice, al. W. Korfantego 191
tel.: 32 7302 925; e-mail: katowice@ith.pl

Wasz znak: W korespondencji prasimy podawaé ponizszy znak:
= | [ NzK.411.503.2021 05641.18.KN_|

Dotyczy: zlecenie nr: 02750/21/Z00NZK: Praca badawcza dotyczaca whasciwosci uzytkowych spoiwa cementowego na
zgodnoé¢ z normg PN-EN 197-5:2021-07

Zaktad Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki
Budowlanej przesyta w zatgczeniu 1 egz. opracowania: ,Praca badawcza dotyczaca
whasciwodci uzytkowych spoiwa cementowego na zgodno$¢ z normg PN-EN 197-5:2021-
07", wykonanego w ramach powyzszego zlecenia. Drugi egzemplarz zostat przekazany do
Zaktadu Certyfikacji.

Z powazaniem

Zajdad Konsirukeii o
SEKR

Jo

leqveh, Geolechniki | Batone
RIAT

Tomiczak

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | KRS: 0000158785 | Regon: Q00063650 | NIP: 525-000-93-58 | BDO 000021645 {| www.ith.pl [ instytut@itb.pl



Z3APZZLB nr 19, KI-il Wyd. Vil/2 1£ sierpnia 2019

I-I. ® Instytut Techniki Budowlane;
H El

yt
N

N |neh

POLSKIE CEATEUW
ANNEDYTACH

7,
W
L]

ot

ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH
akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji

=T
certyfikat akredytacji % 4//;':\\‘\3
nrAB (023 ’f.r,[”h‘\.\\‘ AN T
AB 023
Stronalz3

ZAKLAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, GEOTECHNIKI | BETONU
LABORATORIUM KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, GEOTECHNIKI | BETONU

RAPORT Z BADAN NR LZK04-02750/21/200NZK

Niniejszy raport zostat wydany w trzech egzemplarzach, przy czym jeden otrzymat Kiient, jeden zastat przekazany do Zakiadu
Certyfikacji | jeden zostat w Zakiadzie Konstrukeji Budowlanych, Geotechniki i Betonu [TB.

Klient: WELODAR TRADE Wiestaw Wiodarczyk Spotka Jawna
{producent)
Adres klienta: ul. Gminna 42

42-200 Czegstochowa

Informacje dotyczgce wyrobu

Producent: jw.
Nazwa i adres Zaktadu Produkcyjnego: jw.
Nazwa wyrobu: cement powszechnego uzytku
Dokument odniesienia dla wyrobu: PN-EN 197-5:2021-07, PN-EN 197-1:2012
Informacje dotyczace wyrobu oraz wyrob stosowany jako sktadnik do betonu, zaprawy, zaczynu
deklarowanego zakresu stosowania finnych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobow
budowlanych
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: g;ﬁi;g’;’;ﬁiﬁ‘g zuggoskfadmkowy
Informacje dotyczace obiektu badan 7
Obiekt badar: Cement portlandzki wielosktadnikowy

CEM Il/C-M (V-LL) 32,5R

nazwa, opis, stan i identyfikacja nr partii z dnia 29.08.2022, pobrana w dniu 29.08.2022

Data: przyjecia, 02.09.2022,
pobrania obiektu badan 29.08.2022
Nr protokotu: przyjecia, LZK04-02750/21/Z00NZK,
pobrania obiektu badan Z(C-7896/29.08.2022
Procedura: przyjecia, PZZLB 18 VII_1 08.05.2018,
pebrania obiektu badan PN-EN 196-7:2009
Informacije dotyczace badar —|
Data rozpoczecia badan: 05.09.2022
Data zakoriczenia badar: 13.10.2022

LABORATORIUM KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, GEOTECHNIKI | BETONU

Warszawa | ul. Filtrowa 1| tel. 225796165; 225796435 fax 225796189 | beton@itb.pl | konstrukcje@itb.pl
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1. Metody badan
1.1. PN-EN 196-1:2016-07 — Metody badania cementu — Czes6 1: Oznaczanie wytrzymato$ci

1.2. PN-EN 196-2:2013-11 — Metody badania cementu — Cze$é 2: Analiza chemiczna cementu
1.3. PN-EN 196-3:2016-12 — Metody badania cementu — Czeé¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci

2. Prébki do badan

Prébka zostata przyjeta do Laboratorium LZK w dniu 02.09.2022. Do momentu rozpoczecia badan
probka byta przechowywana w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 23 + 5°C. Szezegbtowe
informacje na temat probki znajdujg sie w Protokole pobrania probek do badar nr ZC-7896/29.08.2022,
Zatgczonym do raportu.

3. Wyniki badan

Wyniki badan cementu portlandzkiego wielosktadnikowego CEM 11/C-M (V-LL) 32,5R przedstawiono w
Tabeli 1

Tabela 1. Wyniki badan cementu portlandzkiego wieloskiadnikowego CEM 1l/C-M (V-LL) 32,5R

(nr partii z dnia 29.08.2022, pobrana dnia 29.08.2022)

Lp. Cecha badania Wyniki badan Wymagania
Wytrzymatos$¢ na zginanie, [MPa]

1. po 2 dniach 39105 Brak wymagan
po 28 dniach 7,205
Wytrzymatos$é na Sciskanie, [MPa]

2. | po 2 dniach 176+£0,5 =10,0
po 28 dniach 43,8+20 >325i<525
Czas wiazania [min.]

3. | poczatek 245+ 5 =75
koniec 345+ 15 Brak wymagan

4. | Woda dla konsystencji normowej, [%] 30,0+15 Brak wymagan

5. | Stalosé objetosci, [mm] 1+1 <10

6. | Zawartos¢ siarczanéw (jako SOz3), [%)] 2,17 £ 0,08 <40

7. | Zawartosé chlorkéw, [%] 0,041 + 0,006 <0,10

INNE INFORMACJE DOTYCZACE BADANIA

1. Wymagania podano wg normy PN-EN 197-5:2021-07 Cement - Czes¢ 5. Cement portfandzki
wielosktadnikowy CEM II/C-M i cement wieloskiadnikowy CEM Vi, oraz PN-EN 197-1:2012 Cement -
Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

2. Niepewno$¢ pomiaru podano przy wspodtczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 0,85.
Niepewnos¢ zostata okreslona na podstawie dostepnych danych obejmujacych dokiadnosé
zastosowanego systemu pomiarowego oraz odchylenie standardowe historycznych wynikow. Tak
0szacowana niepewnos¢ zawiera rowniez sktadows zwigzang z niejednorodnoscig badanego rodzaju
prébki.
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Odpowiedzialny za badanie Osoba autoryzujgca raport
spec. inz.-techn. Katarzyna Niemyjska mgr inz. Piotr Kupisz
Tytut, Imig i Nazwisko Tytut, Imig i Nazwisko
Podpis odpis

Kierownik Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

dr hab. inZ, Artur Piekarczuk, prof. Instytutu

Warszawa, dnia 14-10-2022

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ie wyniki badania cdnoszg sie wylacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie moze byc powielany inaczej, jak tylko w calosci.

Raport z badan nie zastepuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu | udostepnianiu
wyrobow budowianych.

HONIEC
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