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1. Informacje dotyczace badan

Producent wyrobu: WLODAR TRADE Wiestaw Wilodarczyk. Spétka. Jawna
ul. Gminna 42
42-200 Czestochowa

Data rozpoczecia badan: 19.12.2022
Data zakonczenia badan: 23.01.2023

Miejsce wykonania badan:
laboratorium LZK , w lokalizacji: Warszawa, ul. Filtrowa 1.

2. Wyréb

Wyréb: cement powszechnego uzytku

Deklarowany zakres stosowania: wyroéb stosowany jako sktadnik do betonu, zaprawy, zaczynu
i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji
wyrobéw budowlanych (informacje uzyskane na podstawie
dokumentacji technicznej pobranej ze strony
www.wlodartrade.pl w dniu: 01-12-2022)

Inne informacje o wyrobie: dokument odniesienia dla wyrobu: PN-EN 197-5:2021-07

3. Obiekt badan, préobka

Prébka zostata przyjeta do Laboratorium LZK w dniu 15.12.2022. Do czasu rozpoczecia badan byta
przechowywana w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 23 + 5°C.

3.1. Informacje dostarczone przez Zamawiajacego

Pochodzenie probki:
Szczegolowe informacje na temat prébki znajduja sie w Protokole pobrania prébek do badan nr ZC-

7896/12.12.2022, zataczonym do raportu.

3.2. Informacje uzyskane na podstawie ogledzin w Laboratorium |

Pochodzenie probki: zgodnie z Protokotem pobrania prébek do badan nr ZC-7896/12.12.2022
(nr partii z dnia 12.12.2022)

Procedura pobrania: PN-EN 196-7:2009

Pobieranie prébek jest poza zakresem akredytacji laboratorium.
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Przyjecie obiektu badan do laboratorium:
Data: 15.12.2022
Protokét przyjecia: LZK06-02750/21/Z00NZK

Stan obiektu badan:
Dostarczono prébke w stanie i iloéci odpowiedniej do wykonania badan.

4. Wyniki badan

‘ Wyniki badan zamieszczono w Tabelach 1+3.

4.1. Badanie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie

4.1.1. Metoda badawcza
PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu - Czesé 1: Oznaczanie wytrzymatosci

Realizacja badania, warunki Srodowiskowe oraz doktadno$¢ stosowanych urzadzen pomiarowych jest
zgodna z wymaganiami ww. normy

4.1.2. Wyniki

Tabela 1. Wyniki badari wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie cementu portlandzkiego
wieloskiadnikowego CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R

Lp. Cecha badania Wyniki badan o ;f\;yl\lln 21%1331:337- 1:2011
Wytrzymalo$¢ na zginanie, [MPa]
‘ 1 po 2 dniach 34+05 Brak wymagan
' po 28 dniach 7,3+0,5
Wytrzymatos¢ na Sciskanie, [MPa]
2. | po 2 dniach 14,3 £ 0,5 >10,0
po 28 dniach 42,0+2,0 >32,5i<52,5

4.2. Badanie czas6w wigzania i stalosci objetosci

4.2.1. Metoda badawcza
PN-EN 196-3:2016-12 - Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci

Realizacja badania, warunki $rodowiskowe oraz doktadno$é stosowanych urzadzeri pomiarowych jest
zgodna z wymaganiami ww. normy.
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4.2.2. Wyniki

Tabela 2. Wyniki badar czaséw wigzania i statosci objetosci cementu portlandzkiego
wielosktadnikowego CEM I1/C-M (V-LL) 32,5 R

Wymagania

Lp. Cecha badania Wyniki badan zgodnie z PN-EN 197-1:2011

Czas wiazania, [min.]

poczatek 285+5 275
L koniec : 435+15 Brak wymagan
F;(;da dla konsyst;enc_ll normowej, 30,0+ 15 Bl agan
0
2. | Stalos¢ objetosci, [mm)] 1+1 <10

4.3. Badanie zawartosci siarczanow i chlorkéw

4.3.1. Metoda badawcza
PN-EN 196-2:2013-11 - Metody badania cementu - Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu

Realizacja badania, warunki $srodowiskowe oraz doktadnosé stosowanych urzadzen pomiarowych jest
zgodna z wymaganiami ww. normy.

4.3.2. Wyniki

Tabela 3. Wyniki badan zawartosci siarczanéw i chlorkow cementu portlandzkiego wielosktadnikowego
CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R

: Al ; Wymagania
Lp. Cecha badania Wyniki badan zgodnie 7 PN-EN 197-5:2021-07
1 Zawarto$¢ siarczanow (S0;), [%] 2,02 +0,08 <4,0
2 Zawarto$¢ chlorkow, [%] 0,031 £ 0,006 <0,10

5. Ocena zgodnosci wynikéw badan z kryteriami

Niepewnosci pomiaru U podano przy wspétczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci okoto 0,95.
Niepewno$¢ zostala okreslona na podstawie dostepnych danych obejmujacych doktadnosé
zastosowanego systemu pomiarowego oraz odchylenie standardowe historycznych wynikéw. Tak
oszacowana niepewno$¢ zawiera réwniez sktadowg zwigzana z niejednorodno$cig badanego rodzaju
probki.

6. Zastrzezenia

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ze wyniki badania odnoszg sie wylacznie do otrzymanej prébki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko
w catosci.
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Raport z badan nie zastepuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i
udostepnianiu wyrobéw budowlanych.

Niniejszy raport zostat wydany w 3 egzemplarzach, przy czym 1 otrzymat Zamawiajacy, 1 zostat
przekazany do Zaktadu Certyfikacji, a 1 pozostat w Zakladzie Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i
Betonu ITB.

7. Zalaczniki
Protokot pobrania prébek do badan Nr ZC-7896/12.12.2022

Odpowiedzialny/a za badania Autoryzujacy/a raport
spec.inZ. - techn. Katarzyna Niemyjska dr inZ. Filip Chylinski .
/,,<¢=\
. . 5 -
2oL 20k TN e 2¢6.01.2023 1 . CoHlrns
data, podpis data, podpis

Kierownik Laboratorium LZK

-

A = & ST

data, podpis

KONIEC RAPORTU
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (BUILDING RESEARCH INSTITUTE)
ZAKLAD CERTYFIKACJI (CERTIFICATION DEPARTMENT)
ul. FILTROWA 1. 00-611 WARSZAWA tel.: {(+48) 22 57 96 167, certyfikacja@itb.p!

POBRANIE PROBEK DO BADAN NR 2C- 7896 | [2. /2,577
SAMPLING OF PRODUCT FOR TESTING NO. .

7 CZESC 1/ PARTI
PROTOKOL pobrania wyrobu do badar / Sampling protocol of product for testing
U w procesie certyfikacji . ' 'g\ w procesie nadzoru nad certyfikatem
{dunng certificalion process) - (during superigion over cemiicate;

1. Wyrob (nazwa, typ) pobrany do badania fp:bduct fné}ne. i;ypej' taken for testing):

Cement portlandzhki wieloskiadnikowy CEM 11/C -M{V-LL) 32,5R

2. Dokument odniesienia dla wyrobu (reference document for the producty:

PN-EN 197 -1

3. Producent (Nazwa, adres) (Meaufacturer [name and addressjj: :
Whodas Trade Wiestaw Wiodarcgyk Sp. Jawna
wl. Gminna 42
42-200 Chestochowa

4. Miejsce pobrania probek wyrobu (Nazwa, adres) (piace of sampfing fname and adresj).

probki pobrano wg PN-EN 196 -7:2009 g produkdii - paleta -worki~losowo-

5. Liczba/masa probek wyrobu (the number fquantiy/weighl] of sampies)

3 papierowe fabrycgnie gapakowane worki ,fm- 25kg

6. Sposob oznakowania probek wyrobu (nr seriifnr produkeji‘data produkcjifinne oznakowanie jednoznacznie

identyfikujgce prébke) (the manner of labeling of the samples [sedsl numberproduction number/other labeling ciearly idenbfying the
samplefs

Cemnent portlandzki wieloskiadnikowy CEM II/C-M(V-LL) 32,5R
numes ZC- 7896

7. Stan zewnetrzny/charakterystyka prébek wyrobu textemar condiion/charactenstics of sampias)

8. Sposob opakowania/érodek transportu probek do badan ire method of packing transportauen of samples):

3 papierowe fabyvycgnie zapakowane worki

9. Nazwa Laboratorium wykonujgcego badania (the name of the laboratory:
ITB AB 023, ICIMB oddziad w Opoluw AB 054

10. Zakres badan oraz inne informacje (scope of resting and cther information;:

Zakves bodon wg PN-EN 197-1, PN-EN 197-5

Zgtaszajacy wyrodb do badan: Pobierajgcy:
(product for testing was reparted by.) (sampiing was camied aut by:)
" TP Lpieg,
i | NSk {raame). pOUDIS {signature; imig 1 Nazwisko (name), Podiis [signature)

rd

migyscE (piace) dnia {date)




