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LABORATORIUM KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH | GEOTECHNIKI

RAPORT Z BADAN NR LZK00-02702/16/Z00NZK

Niniejszy raport z badar zawiera wyniki badar objete zakresem akredytacji oraz
wyniki badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaty
oznaczone ,poza zakresem akredytacji”

Klient: WEODAR TRADE Wiestaw Wiodarczyk Sp. Jawna

ul. Gminna 42

lienta:
Adres klienta 42- 200 Czestochowa
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Informacje dotyczace obiektu badan

poiskt bacail CEMENT MAX 32,5R CEM IV/B(V) 32,5R

nazwa, opis, stan i identyfikacja

Data przyjecia/pebrania obiektu badan 28.10.2016

Nr protokotu przyjecialpebrania obiektu LZKO0O0- 02702/16/Z00NZK

badan:

Procedura przyjecia/pebrania-obiektu

badar, PZZLBnr18

L Informacje dotyczace badan
Data rozpoczecia badan: 08.11.2016
Data zakonczenia badari: 08.12.2016

LABORATORIUM KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH | GEOTECHNIKI

Warszawa | ul. Filtrowa 1] tel. 225796165; 225796435] fax 225796189 | beton@itb.pl | konstrukcje@itb.pl

Instytut Techniki Budowlanej

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 |
02-656 Warszawa | ul. Ksawerow 21| tel. 22 843 14 71 | fax 22 843 29 31 | KRS: 0000158785 | Regon: 000063650 | NIP: 525 000 93 58 |
PKO S.A. O/Warszawa | ul. Nowogrodzka 11 | 00-513 Warszawa | nr konta 77124059181111000049134568 | www.itb.pl | instytut@itb.pl




T

L]
1

g
i
]

L ABORATORIUM LZK RAPORT Z BADAN NR LZK00-02702/16/Z00NZK Strona 2z 4

' 4. Metody badar
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1.1 PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
1.2 PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu
1.3 PB LB-011/3/08-2010 - Oznaczanie sktadu fazowego metoda rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej

2. Prébki do badan
Prébka cementu zostata wystana przez Zleceniodawce i przyjeta do badarn do Laboratorium LZK w dniu

28.10.2016

Tabela nr 1. Dokumentacja fotograficzna dostarczonej do badan probki CEMENTU MAX 32,5R CEM
IV/B(V) 32,5R

(poza zakresem akredytacii)

Fot 1,2 Probka dostarczona do badan przed rozpakowaniem

Fot 3,4 Probka po rozpakowaniu
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3. Wyniki badan
Wyniki badari CEMENTU MAX 32,5 CEM IV/B(V) 32,5 R przedstawiono ponizej w Tabeli 2.
Tabela nr 2. Wyniki badan
Cecha badani Wyniki badar \WWymagans
Lp. ERAESSEaE PREIeS wg PN-EN 197-1:2012
Wytrzymato$é na zginanie, [MPa]
- po 2 dniach 39+05
1. Brak wymagan
- po 28 dniach 7,3+05
Wytrzymato$é na $ciskanie, [MPa]
. - po 2 dniach 18,7+ 1,0 >10,0
- po 28 dniach 46,4 +20 >325i<525
3t Zawartos¢ siarczanow (jako SO;), [%] 2,01 +0,08 <35
4 Zawartos¢ chlorkow, [%] 0,036 + 0,010 <0,10
Pozostalos$é¢ nierozpuszczalna :
55, w HCI+ Na,COs, [%] 31,55+ 0,09 Brak wymagan
6.*) | Zawarto$é pucolan, [%] 40 + 1 236i=55
Skiad fazowy — Metoda rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej
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Skiadniki krystaliczne:
Fazy klinkieru: alit, belit, C4AF, C3A, MgO,
Inne: kalcyt, kwarc, mulit, gips, anhydryt

*) poza zakresem akredytacji
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INNE INFORMACJE DOTYCZACE BADANIA

1. Zawarto$¢ popiotu obliczono wg PN-B-19707:2013 Cement -- Cement specjalny -- Skfad,
wymagania i kryteria zgodnosci
2. Niepewno$ci pomiaréw podano przy wspoétczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 0,95.

Odpowiedzialny za badanie Osoba autoryzujgca raport
mgr inz. Piotr Kupisz mgr inz. Filip Chylinski
Tytut, Imie i Nazwisko Tytut, Imie i Nazwisko
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Warszawa, dnia 08-12-2016

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ze wyniki badania odnoszg si¢ wytacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie moze byé powielany inaczej, jak tylko w cato$ci.

Raport z badan nie zastepuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostgpnianiu wyrobow
budowlanych.
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Qi Gegle

inz. Artur Piekarczuk
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